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مقدمه‌ 

شكستگي فيبرها در طول پردازش يا خدمات كلاً يك مشخصه‌ي نامطلوبست. شكستگي در فيبرها (مثل مواد حجيم. در چند درز و سطح داخلي يا بر روي سطح رخ مي‌دهد. كلاً به خاطر سطح بالاي ضريب حجمي فيبرها، شيوع و پيدايش يك درز سطحي منجر به شكستگي بيشتري در فيبرها نسبت به مواد حجيم مي‌شود. غالباً يك درز يا ترك نزديك به سطح، مثل يك فضاي خالي كوچك يا ماده موجود،‌ مسئول آغاز شكستگي فيبر است. در فيبرهاي پليمري، پروسه‌هاي اساسي منجر شده به شكست همان برش زنجيره‌اي و يا اسلايد شدن زنجيره و يا تركيب آنها مي‌باشد. يك مثال بارز از اين امر همان شكست فيبر آراميدي مورد استفاده در طناب افساري در فضا مي‌باشد. فيبرهاي فلزي داراي تكنولوژي نسبتاً كامل است. شرايط سطحي و جداسازي مواد موجود بر سطح در عاملي است كه مقاومت فيلامان‌هاي فلزي را محدود مي‌كند.

فيبرهاي سيليكايي و سراميكي (مثل فيبر شيشه‌اي نوري هم داراي همان درز شكل دهنده‌ي شيار، مثل فيبرهاي فلزي و پليمري هستند. يك مسئله هم در فيبرهاي شيشه‌اي به شكست ناشي از فرسودگي استاتيك (ثابت وابسته است.

